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1 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 

Il magrone di sottofondazione è realizzato con calcestruzzo di cemento avente classe di resistenza C12/15 (Rck 
non inferiore a 150 kg/cm²). 

I materiali che devono essere utilizzati nella composizione del magrone sono i seguenti: 
- Sabbia  
- Pietrisco  
- Cemento tipo R325 
- Acqua potabile 

 
La composizione media per 1 mc di calcestruzzo è la seguente: 
 

Materiali U.M. Quantità 
Cemento tipo R325 kg 200 

Sabbia mc 0,40 
ghiaia e pietrisco mc 0,80 

Acqua l 110 
 

2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI FONDAZIONE 

 Calcestruzzo  
 
Le strutture di fondazione sono da realizzate con calcestruzzo di cemento avente classe di resistenza C25/30 (Rck 

=300 kg/cm²). 
I materiali costituenti il conglomerato sono: 

- Sabbia  
- Pietrisco  
- Cemento tipo R425 
- Acqua potabile 

La composizione media per 1 mc di calcestruzzo è: 
 

Materiali U.M. Quantità 
Cemento kg 320 
Sabbia mc 0,40 

ghiaia e pietrisco mc 0,80 
Acqua l 176 

A/c  0.55 
 
I dosaggi indicati sono da intendersi come valori di riferimento medi: essi devono essere eventualmente variati ed 

adattati alle caratteristiche fisiche e meccaniche degli inerti che sono utilizzati ed al loro reale fuso granulometrico; le 
percentuali delle varie pezzature di inerti devono essere tali che la loro composizione consenta di ottenere una miscela 
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avente una curva granulometrica rientrante nel fuso delle curve limiti sperimentali; si deve inoltre tener conto delle esigenze 
di pompabilità del calcestruzzo, dei quantitativi minimi di acqua per garantirne la lavorabilità, della temperatura esterna, 
degli spessori minimi dei copriferri e degli interferri e di eventuali altre particolari condizioni in fase di getto, il tutto al fine 
di ottenere, comunque, i valori minimi della resistenza caratteristica Rck prescritti. 

Classe di consistenza del calcestruzzo:   S4   fluida 
Diametro max inerti      30  mm 

 Acciaio 
Si utilizza acciaio in tondi per c.a. ad aderenza migliorata del tipo B450C  
 

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
Leganti (cementi): si prescrive l’utilizzo di  leganti idraulici dotati di certificato di conformità. 
Inerti: possono essere utilizzati inerti naturali o di frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, ben 

lavati e privi di gesso, sostanze organiche, limose o argillose, ecc. in proporzioni nocive alla corretta idratazione del 
conglomerato e/o alla conservazione delle armature metalliche. 

Acqua: si prescrive l’utilizzo di acqua limpida,non aggressiva, priva di sali in percentuali dannose (con particolare 
riferimento a solfati e cloruri). 

Acciaio: le armature  metalliche devono essere poste in opera prive di ruggine. Non devono essere corrose o 
recare difetti superficiali che ne pregiudichino la resistenza; non devono essere inoltre coperte da sostanze che possano 
causare riduzioni dell'aderenza al conglomerato.  

Per la posa in opera delle armature saranno adottate le seguenti prescrizioni: 
- copriferro netto in fondazione   5 cm ; 
- interferro ≥ 1 diametro e mai < 2 cm ; 
- lunghezza di sovrapposizione barre  ≥ 40 diametri. 

Prescrizioni in fase di getto: il conglomerato deve essere confezionato e trasportato in maniera da evitare la 
segregazione dei componenti ed il prematuro inizio della presa in fase di getto; i getti devono essere adeguatamente 
vibrati e la loro superficie deve essere mantenuta umida per almeno sette giorni. 

Non è consentito il getto del calcestruzzo con temperature inferiori a 0 C°. 
Dichiarazioni dei limiti dell'acciaio: l'acciaio in barre per cemento armato B450C, impiegato nella realizzazione 

dell'opera oggetto della presente relazione, dovrà soddisfare le seguenti limitazioni: 
tensione caratteristica di snervamento  fy nom =450  N/mm2 
tensione caratteristica di rottura  ft nom =540  N/mm2 

allungamento  (Agt)k        ≥7.5 % 
 (fy / fy nom )k < 1.25                    1.15≤(ft / fy )k< 1,35     
profilo paesaggistico. 
Carpenteria metallica 
 Nome: Fe 430        S275                                                                                                                   
 Caratteristiche per spessori nominali fino a 40 mm: 
 fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 2750  daN/cmq 
 ftk (tensione caratteristica di rottura) = 4300  daN/cmq 
adm (tensione ammissibile) = 1900.0  daN/cmq 

http://www.acsint.it/acs_ita.html#top


Progettista 
 

 
 
ACS International 
Engineering S.r.l. 

 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE 
 

IMPIANTO SPORTIVO PIO XII – ALBANO LAZIALE 
RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE ESISTENTE DI BORDO CAMPO  

 
RELAZIONE SUI MATERIALI 

 

Rev. Data 
  
  
  

00 Marzo 2017 

Pag. 3 di pag 3 

 
 Caratteristiche per spessori nominali superiori a 40 mm: 
 fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 2550  daN/cmq 
 ftk (tensione caratteristica di rottura) = 4100  daN/cmq 
adm (tensione ammissibile) = 1700.0  daN/cmq 
 G (modulo di elasticità tangenziale) = 807692  daN/cmq 
 E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 2100000  daN/cmq 
 C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30 
 Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012 
 Peso specifico = 7850 daN/mc 
 

Bulloni  
Classe vite  8.8 
Classe dado  8 
Saldature  

Le saldature, eseguite in officina  del tipo elettrica ad arco con impiego di elettrodi omologati tipo E44 classe di 
qualità 3 devono rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalla UNI 5132. Esse sono a cordoni con spessore 
minimo di 10 mm ed altezza di gola di 7.1 mm. L’aspetto deve essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi 
disavviamenti col metallo base. 

Trattamento protettivo carpenteria metallica: zincatura. 
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